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模切材料的24种测试方法
模切材料测试方法大全，你知道有哪些测试方法呢？
1、180°剥离强度测试
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2、90°剥离强度测试
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3、滚球初粘力测试
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4、VT剥离强度测试
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5、剪切强度试验（剪断强度测试）
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6、热物性测试（1）
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7、热物性测试（2）
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8、推压测试
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9、撕裂强度测试
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10、保持力试验（持久力测试）
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11、定负荷剥离测试
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12、芯棒弯曲测试
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13、耐热VHT测试
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14、曲面粘合性测试
[image: image14.jpg]HEURO o

R

‘ HEIHD
_—

(R
BHNEFARE
(SHEUETEBR)





15、钢丝绒测试
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16、耐冲击性测试
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17、跌落测试
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18、旋转透光率的测量方法
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19、表面电阻测试法
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20、绝缘破坏电压/耐电压测试方法
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21、电阻值测定测试
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22、聚氨酯耐反翘性测试
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23、剥离纸剥离力测试
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24、T型剥离强度测试
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